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Vergleich zwischen gegossenen und geschmiedeten Knaggenteilen

Die untenstehenden Grafiken zeigen eindrucksvoll den Unterschied zwischen gegossenen
(,,Industrie-Ausfiihrung“) und geschmiedeten Knaggenteilen (DIN-Ausfiihrung).

Erkennbar sind die extrem niedrigen Festigkeitswerte der GuR-Kupplungen (geféahrlicher

Sprédbruch). Wir raten von der Verwendung solcher gegossenen Kupplungen aus Sicher-
heitsgriinden ab (Achtung: Produkt-Haftungsgesetz, Druckgeréate Richtlinie 97/23/EG).

Comparison between casted and forged couplings

The quality of casted couplings (,,Industrial-Couplings®) is much more worse than the
quality of forged couplings according German DIN-Standard ( see diagrams at the
bottom).

Therefore - for safety reasons - we can not recommend the casted couplings (Attention:
Product-Liability-Law, Pressure Equipment Directive 97/23/EC).

ZerreiBprobe - Pull Test
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